附件：
辽宁科技学院第二届“冶金•欧波同杯”金相大赛评分规则
	实际制样操作评分表（满分100分）

	选手号码： 

	项目（满分）
（评分方法）
	评分内容
	参考标准
	参考
评分
	得分

	金相质量
（60分）
（镜下）
	组织识别
（满分40分）
	看不清组织
	0-10
	

	
	
	可辨别出组织
	11-20
	

	
	
	组织比较清晰
	21-30
	

	
	
	组织很清晰
	31-40
	

	
	样面划痕
（满分10分）
	划痕粗大且很多
	0-5
	

	
	
	划痕较少或无划痕
	5-10
	

	
	图像虚实度
（满分10分）
	
	0-10
	

	样品清洁度
（15分）
（镜下）
	样面污迹、曳尾
	污迹、曳尾多
	0-10
	

	
	
	污迹、曳尾少或没有
	11-15
	

	样品平整度
（15分）
（目测）
	制样面折痕
	明显一根折痕
明显两至三根折痕
明显超过三根折痕
无明显折痕
	10
5
0
15
	

	腐蚀正确度
（5分）
	腐蚀效果
（镜下）
	腐蚀深浅度
	0~5
	

	文明实验
（5分）
	整个制样过程
（不含笔试）
	问候老师
	0-5
	

	
	
	整理实验环境
	0-5
	

	
	
	样品飞溅
	飞溅一次扣一分
	

	得分合计
	



